Hesse MEGA-PUR-Grund DG 417
Mischungsverhaltnis: 5 : 1 mit PUR-Harter DR 470
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TOX-RESPONS

Rezeptur frei von:
Holzschutzmitteln, giftigen
Schwermetallen,
Formaldehyd,
Phthalatweichmachern,
CMR-Stoffen, Kat. 1 + 2,
flichtigen
halogenorganischen
Verbindungen

flichtigen Aromaten

erflllt EN 71-3 (Sicherheit
von Kinderspielzeug)

7 I s
N, A

DIN 68861, Teil, 1B

DIN 53160 Teil 1 und Teil 2
(Bestandigkeit gegen
Speichel- und
Schweil3simulanz): Keine
Verfarbung (Stufe 5)

PVC- fest

Stand: 04.07.12

Produktbeschreibung

Zweikomponenten-PUR-Acrylharz-Grundierung,
besonders fullkraftig, transparent, aromatenfrei,
lichtecht

mit breitem Einsatzgebiet.

Produkt kann auf gebleichten Holzern
eingesetzt werden.

IMO zertifiziert (schwerentflammbares
Anstrichmittel fur Seeschiffe).
Phthalatweichmacherfrei, deshalb auch zur
Lackierung von Kinderspielzeug geeignet.

Einsatzgebiete

im gesamten Innenausbau, einschlief3lich
Kiche und Bad, sowie fir
Schiffsinnenlackierungen fur fiillige
Lackaufbauten auf verschiedensten Holzarten
mit geeigneter Endlackierung im Systemaufbau,
auf Teak und Teak-Ersatzholzern zur
Optimierung der Anfeuerung und
Porenzeichnung.

Verdinnt auch zur MDF-Kantenisolierung
einsetzbar.

Nicht geeignet fir Anwendungen im
Geltungsbereich der ChemVOCFarbV bzw. der
EU-Richtlinie 2004/42/EG (Decopaint).

Verarbeitungshinweise

Ein- bis vierschichtiger Auftrag mit 100 - 150
g/m2 auf geeigneten Untergriinden, maximale
gesamte Nassfilmmenge: 600 g/m2.
Maximale Gesamt-Nassauftragsmenge bei
Verwendung als schwerentflammbares
Anstrichmittel fir Seeschiffe mit 120 g/mz.
Untergrundbehandlung: Abgestufter
Rohholzschliff Korn 120 - 180/ Entstaubung.
Zwischenschliff Korn 220 - 400/ Entstaubung ,
Schliff bei Endlackierung mit Hochglanz Korn
600/ Entstaubung.

Verarbeitungszeit
1,5 - 2 h bei bei 20C

Topfzeit
2 -3 h bei 20T

Trocknung

Abhangig von Auftragsmenge, Material- und
Umgebungstemperatur, Applikationsverfahren
und Tragermaterial

Schleifbarkeit: nach 5- 6 h

besser Gber Nacht. Uberlackierbarkeit:

mit geeigneten lichtechten PUR-Schicht-,
Uberzugs- und Brillantlacken.

Verfahrensbeispiel

Anrichte, Ahorn natur, seidenglédnzend

- Grundierung 2 - 3 x mit 100 - 150 g/m?
Hesse MEGA-PUR-Grund DG 417,
Mischung 5 : 1 PUR-Harter DR 470
Verdinnung: 10 - 20 % DV 490 fur die 1.
Grundierschicht

- Zwischentrocknung jeweils mind. 6 h 20C
besser Uiber Nacht

- Zwischenschliff jeweils Korn 220 - 320

- Schiliff der letzten Grundierung Korn mind.
320

- Endlackierung 1 x mit 100 - 150 g/m?2
Hesse MEGA-PUR DE 567
Mischung 10 : 1 PUR-Harter DR 470

- verpackungsfahig nach mind. 16 h 20C

Technische Daten

Lieferform: fliissig
Farbton: farblos
Lieferviskositat: 31-35s/DIN4
mm/20C
Nichtfluchtiger Anteil: 39 - 41 % nach
Mischung
Dichte: 0,9 - 1,0 kg/l bei 20C
Flammpunkt: > 21T
Lagerstabilitat: 1 Jahrim
verschlossenen
Originalgebinde
Lagertemperatur: 16 - 25T

Lagerklasse nach BetrSichV: Entziindlich.
Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten!

Applikationsverfahren

Spritzverfahren:

Verdiinnerzugabe beim 1.Grundieren
> 10 %;

auf Teak und Teak-Ersatzholzern zur
Optimierung der Anfeuerung und
Porenzeichnung

50 % DV 4955.

Druckluftspritzen (Becher)

Dusengrolie: 1,8-2mm
Spritzdruck: 2,5-3,5mm
Airless-Spritzen

Dusengrolie: 0,23 -0,28 mm
Spritzdruck: 100 - 150 bar
Airless mit Luftunterstiitzung
Dusengrolie: 0,23 -0,28 mm
Spritzdruck: 60 - 100 bar
Zerstauberdruck: 1,5-2,5bar
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Besondere Hinweise

Bei der Verwendung als schwerentflammbares
Anstrichmittel fir Seeschiffe entsprechend
SOLAS 74/88 Reg. 11-2/3, 11-2/5 und 11-2/6,
neueste Fassung, IMO Resolution
MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7, IMO
Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, ist
dieses Produkt nur kombinierbar mit anderen
zugelassenen und technisch geeigneten
Produkten.

Hinweis fur den Einsatz als MDF
-Kantenisolierung unter farbigen
Lacksystemene: Mischung mit 20 - 30 %
Verdinner DV 490 verarbeiten; immer am
gleichen Tag - nach vorherigem Anschliff mit
Korn 320 - weiterbeschichten.

Allgemeine Hinweise zur
Verarbeitung

Von PUR-Materialien:

PUR-Lacke sollten nicht bei Material- und
Raumtemperaturen unter 18°C und 40 % rF
verarbeitet und getrocknet werden, ideale
Werte: 20 - 25 C, 50 - 65 % rF. Abweichungen
fuhren zu Trocknungs- bzw.
Aushartungsstérungen. Zur Vermeidung von
Verbundstérungen schleifen Sie bitte
PUR-Lackflachen vor der Lackierung frisch an
und lackieren Sie die geschliffenen Flachen
maoglichst sofort ab. Die Endhérte der
Lackierung wird bei ordnungsgemafiier
Lagerung (mind. 20C RT) nach einer Woche
erreicht. Frisch gebleichte Holzer mussen vor
der Uberlackierung mit PUR-Lacken
mindestens 48 Std. bei 20T zwischentrocknen.
Bitte Probelackierung unter Praxisbedingungen
durchfiihren!

Bestellhinweise

Bestell-Nr.: DG 417
Gebindegrofen 5/25 |
Harter DR 470

GebindegréRen Harter 0,1/0,5/1/2,5/5/10 |
Ergiebigkeit je Liter 5-6m2
Verdinner DV 490, Dv494
Verzogerer DV 499

- Zugabe max. 5 %
Reinigungsverdiunner NV 395

Allgemeine Hinweise / Ausschluss

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der
Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die jeweils
aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de ->

handel/handwerk -> sortiment oder sprechen Sie den fur Sie
zustandigen Kundenbetreuer an.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie
basieren auf bestem Wissen und sorgféltigen Untersuchungen nach
dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann
aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Au3erdem verweisen
wir auf unsere Geschaftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird
zur Verflgung gestellt.
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